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@ - COKOL -warstwa zbrojaca,wykonczenie tynk
renowacyjny oraz farba krzemianowa

kolor KEIM 9192
@ - ELEWACJA - welna minaralna gr.8 cm,
warstwa zbrojaca,wykoniczenie tynk wykonczeniowy
gladki oraz farba krzemianowa

kolor KEIM 9195
B -GZYMS WIENCZACY -wykonczenie tynk
renowacyjny oraz farba krzemianowa

kolor KEIM 9195

DRZWI WEJSCIOWE

-wykonczenie farba olejna,kolor brazowy.

UWAGA

Prace dodatkowe:

-Demontaz wtornych elementéw metalowych.
-Zabezpieczy¢ drzwi i okna folia.
-Zabezpieczy¢ folia metalowe elementy.

Technologia prac do wykonania przy elewacji:

1) Zbicie zniszczonych tynkdéw ,pozostawienie zdrowych tynkow (ok.5%).

2) Oczyszczenie elewacji,cokotu,gzymsu,wnek okiennych i drzwiowych.

3) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,gzymsu,wnek okiennych i drzwiowych.
4) Przyklejenie welny mineralnej gr.8 cm obwodowo lub calopowierzchniowo z
niwelacja powierzchni na elewacji do wysokos$ci gzymsu wienczacego,

montaz listw startowych.

5) Zakotkowanie welny mineralnej w ilosci 6-8 kolkow na m2 na elewacji budynku.
6) Przyklejenie styropianu gr.1-2 cm do wngk okiennych i drzwiowych po
wcze$niejszym zbiciu tynkow ,decyzja do podjgcia na budowie.

7) Wykonanie warstwy zbrojace;j z siatki PCV zatapianej w kleju na elewacji oraz
wngkach okiennych i drzwiowych.

8) Wykonanie drugiej warstwy zbrojacej z siatki PCV zatapianej w kleju do wysokosc
3 mb na elewacji.

9) Montaz naroznikéw z siatkag PCV.

10) Wykonanie tynkow renowacyjnych na cokole oraz murkach zejscia do piwnic.
11) Wykonanie tynkow renowacyjnych na gzymsie wienczacym.

12) Gruntowanie powierzchni elewacji oraz wngk okiennych i drzwiowych pod tynk
wykonczeniowy gladki.

13) Potozenie tynku wykonczeniowego gtadkiego gr. do 3 mm na elewacji i wngkach
okiennych i drzwiowych .

14) Gruntowanie powierzchni elewacji,cokotu,gzymsu,lukarn oraz wngk okiennych i
drzwiowych pod farbg krzemianowa.

15) Malowanie elewacji,cokotu,gzymsu oraz wnek okiennych i drzwiowych

farba krzemianowa (silikatowa).

16) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokosci 3 m.

17) Montaz nowych okapnikéw ceramicznych w oknach i na ogniomurach balkonow.
18) Montaz odsadzek i wymiana uchwytdéw rur spustowych na dtuzsze.

19) Renowacja drzwi wej$ciowych .

20) Wymiana pokrycia dachowego daszka nad drzwiami wejsciowymi wraz z wymian:
obrobek blacharskich na wykonane z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

21) Oczyszczenie i malowanie krat okien piwnic oraz barierki zejs$cia do piwnic.

22) Remont balkonéw B1 i B2.

23) Oczyszczenie i malowanie barierek balkonowych.

24) Wykonanie izolacji poziome;j i pionowej $ciany fundamentowej z wykonaniem
opaski zwirowej szerokosci 30 cm.

Powierzchnia elewacji = 248,86 m2

Powierzchnia cokotu = 20,86 m2
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