
m

Technologia w
ykonania prac przy izolacji

pionow
ej m

etodą w
ykopow

ą od zew
nątrz:

1) W
ykonać w

ykop fundam
entow

y o szerokości 50 cm
    od ściany fundam

entow
ej w

 odcinkach.
2) O

czyścić ścianę i ław
ę fundam

entow
ą poniżej

    gruntu ,osuszanie fundam
entu.

3) G
runtow

anie ścian i ław
y preparatam

i asfaltow
ym

i.
4) W

ykonanie izolacji m
asą K

M
B dw

uskładnikow
ą

    dw
ukrotnie na ścianach i ław

ie fundam
entow

ej.
5) U

łożenie foli kubełkow
ej z zam

ontow
anie

    do ściany fundam
entow

ej poniżej gruntu.

Izolacja ścian fundam
entow

ych-
elew

acja szczytow
a.
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Parter

O
paska betonow

a

Piw
nice

Tynk cem
entow

o-w
apienny gr.1 cm

Ściana ceglana  gr. 70 cm

Folia kubełkow
a gr. 0,5 cm

Tynk cem
entow

o-w
apienny gr.1 cm

2xM
asa uszczelniajaca K

M
B

 gr 0,3 cm
Środek gruntujący


