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Rzut piwnic -projektowana izolacja
pozioma ścian wewnętrznych.
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strefa schronu dla mieszkańców,
bez wykonania izolacji.

ewentualne sciany wewnętrzne przeznaczone
do izolacji poziomej.

LEGENDA:

Parter

Poziom iniekcji żelowej
Piwnice

Parter Technologia wykonania prac przy izolacji
poziomej metodą iniekcji żelowej
od zewnątrz:
1) Wykonać nawierty poziome co 10-15 cm .
2) Wykonanie iniekcji żelowej wg. wytycznych WTA
3) Zamurowanie nawiertów ścianach zaprawą
    cementowo-wapienną.


